
2021.09.13

空    白1件 (P1/6)

2021.09.02

張育思 (8976-9329)

TCG0I022

口罩

┌───────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　試　驗　結　果　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　外層/內層/耳帶　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├──────────┬──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 方法T　　　　│　　　 方法D　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────┬─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤　　
│*偶氮染料 │對-胺基聯苯　　　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│CNS 15290 L1036:2019　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg)　 │聯苯胺　　　　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│CNS 16113-1 L3280-1:2019│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│對-氯-鄰-甲苯胺　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│9.1(方法D)、9.2(方法T)　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2-奈胺　　　　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│GC-MS　　　　　　　　　 │　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│鄰-胺基偶氮甲苯　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│5-硝基-鄰-甲苯胺　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4-氯苯胺　　　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2,4-二氨基苯甲醚　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4,4’-二胺基二苯甲烷　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│二氯聯苯胺　　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│二甲氧基聯苯胺　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│鄰-二甲基聯苯胺　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│3,3'-二甲基-4,4'-二氨基　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│　二苯甲烷　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2-甲氧基-5-甲基苯胺　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4,4’-亞甲雙(2-氯苯胺)　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4,4’-二胺基二苯醚　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4,4’-硫二苯胺　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│鄰-甲苯胺　　　　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2,4-甲苯二胺　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2,4,5’-三甲基苯胺　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│鄰-甲氧基苯胺　　　　　　　　　　 │　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│4-胺基偶氮苯　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2,4-二甲苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　├─────────────────┼──────────┼──────────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　│2,6-二甲苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　N.D.　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
└─────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘　　
　註: "*"委外測試。 註: N.D.=Not Detected.(<5 mg/kg)/未檢出(低於偵測極限值)。 註: 標準限值≦30 mg/kg。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureG2-XP2F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.13

空    白1件 (P2/6)

2021.09.02

張育思 (8976-9329)

TCG0I022

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　 外層/內層　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│*有機錫 (mg/kg)　　　 │三丁基錫 (TBT)　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15290 L1036:2019　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│三苯基錫 (TPT)　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15853-1 S2180-1-2015│　　　
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│GC-MS　　　　　　　　　 │　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: "*"委外測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: N.D.=Not Detected.(<0.2 mg/kg)/未檢出(低於偵測極限值)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 標準限值 (a)嬰幼兒用紡織品類≦0.5 mg/kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 (b)與皮膚直接接觸之紡織品類≦1.0 mg/kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 (c)與皮膚非直接接觸之紡織品類≦1.0 mg/kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 (d)室內裝飾用等紡織品類≦1.0 mg/kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureG2-XP2F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.13

空    白1件 (P3/6)

2021.09.02

張育思 (8976-9329)

TCG0I022

口罩

┌─────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　試　驗　結　果　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　├─────┬─────┬─────┬─────┤試　驗　方　法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　1　　 │　　2　　 │　　3　　 │　　4　　 │　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤　　
│*溶出鎘 (Cd)　　　　　　　　　　　　　　　│　 ---　　│　 N.D.　 │　 N.D.　 │　 N.D.　 │CNS 15290 L1036:2019　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│CNS 4797-2 Z7066-2-2004 │　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│酸液萃取/ ICP-OES　　　 │　　
├─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出鉛 (Pb)　　　　　　　　　　　　　　　│　　NA　　│　 ---　　│　 ---　　│　 ---　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
└─────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘　　
　註: "*"委外測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: NA =不適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: N.D.=Not Detected.(<5mg/kg)/未檢出(低於偵測極限值)；結果已依據標準要求之校正因子加以調整。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 標準限值　 鎘 :不得檢出　　 鉛≦90 mg/kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureG2-XP2F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　1. 黑口罩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　2. 耳帶上之黑色珠珠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　3. 耳帶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　4. 壓條　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.13

空   白1件 (P4/6)

2021.09.02

張育思 (8976-9329)

TCG0I022

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　外層　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│全氟辛磺酸 (PFOS) (μg/sq.m)　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15290 L1036:2019　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CNS 15808 L3273:2017　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│LC-MS-MS　　　　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│全氟辛酸 (PFOA) (μg/sq.m)　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CEN/TS 15968:2010　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│LC-MS-MS　　　　　　　　│　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: N.D.表示未檢出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 偵測極限為 1 μg/sq.m。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureG2-XP2F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　耳帶上之黑色珠珠　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│六價鉻(CrVI)含量　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　陰性　　　　　　　　　│CNS 15331 S2158:2018　　│　　　
│(ppm)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│UV-Vis光譜儀　　　　　　│　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: ND表示未檢出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureG2-XP2F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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