
2021.09.15

空    白1件 (P1/4)

2021.09.06

張育思 (8976-9329)

TCG0I067

成品

┌─────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　試　驗　結　果　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　├───────┬───────┬───────┤試　驗　方　法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　 結果　　 │　 偵測極限　 │　　 限值　　 │　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤　　
│*溶出鋇 (Ba)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　 1000　　 │CNS 15331 S2158-2018 5.2│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│CNS 4797-2 Z7066-2-2004 │　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│酸液萃取/ ICP-OES　　　 │　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出鉛 (Pb)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　8　　　 │　　　5　　　 │　　　90　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出鎘 (Cd)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　　75　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出銻 (Sb)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　　60　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出硒 (Se)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　 500　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出鉻 (Cr)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　　60　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出汞 (Hg)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　　5　　　 │　　　60　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│*溶出砷 (As)　　　　　　　　　　　　　　　│　　 N.D.　　 │　　 2.5　　　│　　　25　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│(mg/kg乾重)　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┘　　
　註: "*"委外測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: N.D.=Not Detected.(<1ppm)/未檢出(低於偵測極限值)；結果已依據標準要求之校正因子加以調整。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureF1-XPOF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.15

空   白1件 (P2/4)

2021.09.06

張育思 (8976-9329)

TCG0I067

成品

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│游離甲醛含量(ppm)　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15331 S2158-2018 5.3│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CNS 12943 L3234-1991　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│5.3.1(2)(b) B 法　　　　│　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: N.D.=Not Detected.(<16ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureF1-XPOF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.15

空   白1件 (P3/4)

2021.09.06

張育思 (8976-9329)

TCG0I067

成品

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　 方法D　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────┬─────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│*偶氮染料 │4-氨基聯苯　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15331 S2158-2018 5.4│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(ppm)　　 │聯苯胺　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│CNS 16113-1 L3280-1:2019│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4-氯鄰甲苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│9.1(方法D)　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2-奈胺　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│GC-MS　　　　　　　　　 │　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│鄰氨基二甲基偶氮苯　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2-氨-4-硝基甲苯　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4-氯苯胺　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2,4-二氨茴香醚　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4,4'-二氨基二苯甲烷　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│3,3'-二氯聯苯胺　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│3,3'-二甲氧基聯苯胺　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│3,3'-二甲基聯苯胺　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│3,3'-二甲基-4,4'-二氨基　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│　二苯甲烷　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2-甲氧基-5-甲基苯胺　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4,4'-亞甲基-雙-(2-氯苯胺）　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4,4'-二胺基聯苯醚　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4,4'-硫苯胺　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│鄰甲苯胺　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2,4-二氨基甲苯　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│2,4,5-三甲苯胺　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│鄰甲氧基苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　├─────────────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　│4-胺基偶氮苯　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: "*"委外測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: N.D.=Not Detected.(<5ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。　註: 標準限值≦30 mg/kg。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: XpureF1-XPOF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6



2021.09.15

空   白1件 (P4/4)

2021.09.06

張育思 (8976-9329)

TCG0I067

成品沐內設計股份有限公司(U0976)

248  新北市五股區中興路一段8號2樓之6


